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高圧DSC測定装置による合金の
水素化特性

材料・素材

高圧DSC, 水素化特性, 金属水素化物

創製合金の水素化反応の検討に応用
■高圧DSC測定による水素吸蔵温
度・放出温度の評価、印加する水
素圧(最大5MPa)を変化させること
で、水素平衡圧の評価も可能。

(1)MAにより創製した水素吸蔵合金の
水素吸放出特性の推定

(2)水素化反応させた金属水素化物の
構造解析

■高圧DSC(示差走査熱量分析)測定
からの水素化特性の調査

■メカニカルアロイング(MA)や焼結処
理によって創製した合金の水素化物
の構造解析，水素化過程の解明

■簡易な高圧DSC測定からの水素吸放出
特性の把握が可能

■水素吸放出反応にともなう水素化エンタ
ルピー変化の測定が可能

■金属水素化物の性状調査が可能
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制御・解析用PCDSC装置本体
窒素，Arガス
供給配管

グローブボックス 真空排気装置

水素ガスボンベ庫
(15MPa，7m3×2本)
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